
45% 

55% Roest 

1.       Een remschijf mag niet zodanig door corrosie zijn aangetast dat per kant de breedte van het                         
         effectieve gedeelte minder bedraagt dan 50% van de maximum breedte van het remblok. 
Toelichting: 
          De remschijf voldoet niet aan de eis indien bovengenoemde corrosie over de  
          gehele omtrek aanwezig is. 
2.       Onder het in het eerste lid bedoelde effectief gedeelte wordt verstaan: een nagenoeg glad    
          oppervlak, zonder blijvende corrosievorming ('glimmend' gedeelte). 
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